DK

ElastaCol 050 Produktinfo

08-2023

MS Parketlim

« Til limning af stav- og mosaikparket, hgjkantsparket,
lamelparket, plankegulve og klodsegulve

 Til underlag af trae, beton, stal og aluminium

* Kan anvendes pa underkonstruktioner op til 85 % RF

¢ Heaerder ved reaktion med luftens fugtighed

« Elastisk, hurtighardende og fugtbremsende

* Emicode: EC1 plus

Produkt
Lysebrun, 1-komponent lim baseret pa hybrid SMP polymer.

Forbrug

Afhaenger af produktet og fugtindholdet i konstruktionen.

Til lamel-, mosaik-, stav- og hgjkantsparket anvendes min. 0,65 liter/m? eller ca. 1,0 kg/m?2.

Til klodse- og plankegulve anvendes min. 1,0 liter/m? eller ca.1,55 kg/m?.

Ved bredere planker/lange laengder, kontakt Service-teknisk afdeling.

Til konstruktioner med mere end 65 % RF skal der altid anvendes minimum 1,0 liter/m? eller ca.1,55 kg/m>2.

Gulvtype Limrive Vejl. forbrug

Lamel-, stav-, mosaik- og hgjkantsparket B11 1.000 — 1.200 g/m?

Klodse- og plankegulv B13 1.200 g/m?

Pa undergulv med fugtindhold 65<% RF<85 B15 1.550 g/m?
Emballage

Spand, 10 liter

Underlag

Underlaget skal vaere baeredygtigt og rengjort for stgv og fedt.

Spartlede underlag slibes og stevsuges.

Planhed: M& hgjst afvige £2 mm pa en 2,0 meter retholt.

Er gulvet ikke tilstraekkelig plant ma det fuldspartles, f.eks. med Alfix ElastaCem 506.

Fugtighed

Fugten i underlaget ma normalt veere max. 65% RF.

Ved fugtprocenter mellem 65% og 85 % bear Alfix Service-tekniske afdeling kontaktes.
Fugtindholdet skal males ved en lufttemperatur pa +17°C til+ 25°C.

Det anbefales altid at der udfgres en prgvelimning.

Belaegning

Treeet akklimatiseres i det rum det skal leegges, efter leverandgrens anbefalinger.

Rummet skal veere lukket, opvarmet til +17°C og have en luftfugtighed pa 35 - 65 %. Dog skal rummets
fremtidige ligevaegts-fugtighed og -temperatur vaere opnaet. Der ma ikke forega arbejde i rummet med
vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering o. lign.) Vedr. forberedelse henvises i gvrigt til
treeleverandgrens vejledning. Ved gulvvarme, se traeleverandgrens anvisninger.

Limning

Montering foretages i den vade lim, trykkes godt fast og evt. belastes med sandsaekke, parketbundter
eller andet. Der ma ikke presses lim op imellem stave/planker/klodser.

Der ma IKKE limes i fer og not.

Ved montering af lamelparket, plankegulve og klodsegulve er det saerlig vigtigt at foretage tilstrackkelig
belastning.

Ved alle monteringer skal det kontrolleres, at der er fuld kontakt mellem lim og tree. Ved plankegulve kan
det evt. vaere ngdvendigt at frasortere krumme planker, der ikke opnar fuld kontakt. For montering henvis-
es i gvrigt til treeleverandgrens laegningsvejledninger.

Bemaerk!
Der skal altid veere fuld afsmitning pa traeet.
Eventuel overfladebehandling af parketstavene ma tidligst ske 48 timer efter laegning.

Renggring

Lim p& huden kan fjernes med sprit hvorefter der vaskes med vand og saebe.
Veerktgj rengeres mens limen endnu er vad. Haerdet lim fiernes mekanisk.
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Henvisninger
Produktinfo:

« Alfix ElastaCem
Sikkerhedsdatablad

| tvivistilfelde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.
For senest ajourfarte udgave af dette datablad, bes@g alfix.com

Tekniske data
Tarstofindhold
Densitet
Abentid
Tarretid
Lagring

100 %

ca. 1,56 kgl/liter

10 - 30 minutter, ved +20°C og 50% RF.

Min. 2 degn, afhaengig af temperatur, luftfugtighed og underlag
Skal opbevares frostfrit




